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RESUMO

Nesse trabalho apresenta-se os testes de flotagdo em bancada do minério oxidado de zinco para otimizagdo de diferentes re-
agentes utilizados bem como a velocidade de rotagao da célula. Com o auxilio de ferramentas estatisticas e utilizando- se o
software Minitab foi possivel determinar a melhor dosagem dos reagentes ¢ velocidade de rotagdo da célula, a fim de obter-
s¢ um melhor desempenho na flotagdo da Willemita.
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ABSTRACT

In this study, there are stand tests to optimize the use of different reagents and the rotation speed in the flotation cell. With
the help of the statistics tools like the Minitab software was possible to know the better reagents dosage and the rotation

speed of the flotation cell with the purpose to get a satisfactory flotation performance to Willemite.
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1. INTRODUCAO

O zinco ¢ encontrado na naturcza principalmente sob a forma de sulfetos, associado ao chumbo, cobre,
prata e ferro (galena, calcopirita, argentita ¢ pirita, dentre outros). O minério sulfetado de zinco esta sujeito a
grandes transformagdes na zona de oxidagdo formando oxidos, carbonatos ¢ silicatos. As mineralizagdes ocor-
rem, principalmente, nas rochas calcarias que sdo as hospedeiras usuais.

Os principais minerais de zinco sdo a blenda ou esfalerita (ZnS), willemita (Zn Si0,), smithsonita (ZnCO,),
calamina ou hemimorfita (2Zn0.Si0,.H,0), wurtzita (Zn.Fe)S, franklinita (Z,n.Mn)Fc,O,, hidrozincita
[2Zn0,.3Zn(0OH),] e zincita (ZnO), com destaque no caso do Brasil para os mincrios calamina, willemita ¢
esfalerita. Esses minerais sao friaveis e geram grande quantidade de finos ¢ lamas.

Pela sua propriedade anticorrosiva, o zinco tem larga aplica¢do na construgdo civil, na inddstria automo-
bilistica e de eletrodomésticos, destacando-se o seu uso na galvanizagao.

1.1 Flota¢ao de Oxidados de Zinco

O termo oxi-mineral ou mincral oxidado € realmente muito adequado para a descrigdo desta ampla
subdivisdo dos compostos mincrais, uma vez que o oxigénio constitui a fragdo volumétrica absolutamente
dominante na estrutura cristaloquimica desscs minerais.

Todos os silicatos, ¢ também a quase totalidade dos oxi-minerais, apresentam superficies de fratura predo-
minantemente polares, devido ao rompimento de ligagdes total ou parcialmente idnicas. Estas superficics tém,
portanto, alta afinidade com agua, tendo entdo carater hidrofilico. Sendo assim, a flotagdo de tais mincrais se
torna possivel apenas por meio da adi¢do de coletores apropriados, capazes de tornar a superficie mineral hi-
drofdbica.

A flota¢do dos minérios oxidados de zinco apresenta certa complexidade devido as varidveis tais como o
grande numero de rcagtes de diferentes naturezas geradas pela diversidade de reagentes utilizados. Rey, den-
tre outros colaboradores, estabeleccu um processo que foi testado com sucesso para minérios oxidados de Zn de
diversas procedéncias, o qual consiste basicamente de trés ctapas: dispersdo da lama, adi¢do do coletor ¢ do
espumante. A dispersdo pode der feita com silicato de sodio, o qual atua na lama, neutralizando a ag¢do nociva
de ions alcalinos terrosos.

As aminas sdo os coletores mais utilizados no processo de flotagdo catidnica na maioria das usinas de bene-
ficiamento de minérios. Devido sua limitada solubilidade em dgua, quanto maior for o tamanho da cadcia hi-
drocarbonica menor sera a solubilidade, essas aminas sdo utilizadas na forma de sais soltveis, segundo Sa-
lum (1992), Gaudin (1975) ¢ Somasundaran (1957).

Estudos realizados por Rey ¢ colaboradores (1954), mostraram que as aminas primdrias alifaticas tiveram
melhores resultados nos testes de flotagdo com varios reagentes catidnicos. As aminas de origem vegetal
sdo mais ativas e seletivas que aquelas de origem animal.

1.2 Sulfetizacio

A sulfetizagdo de minerais oxidados de zinco, em meio alcalino, ¢ de grande importincia para se obter sele-
tividade e recuperagdo significantes no processo de flotacdo deste minério.

Segundo Salum e outros (1992), a etapa mais importantc para a flotagdo do minério oxidado de zin-
co com aminas constitui-se na ativa¢do ou sulfetizagio (adi¢do de reagente quimico sulfeto de sodio). A fun-
¢do do sulfeto, além de criar uma pelicula de sulfeto de zinco sobre a superficic mineral, ¢ bloquear os ions
zinco na superficie do mincral, aumentando negativamente sua carga superficial, ¢ proporcionar alcalinidade
ao meio, favorecendo o processo de concentragdo. Estc procedimento leva a um aumento na adsor¢do de ami-
na e altas recuperagdes na flotagdo.

Segundo Raffinot (1970), para o bloqueto de ions zinco na superficic do mineral deve-se ter sempre pou-
cos ions S? em solugdo. Além disso, o pesquisador alerta sobre a nccessidade de diversos estagios de adi-
¢do de sulfeto de sodio e amina. Galery (1985) considera o sulfeto de sodio o responsavel pelo eteito de ativa-
¢do sobre a willemita predominantemente na faixa de pH cntre 7,5 a 12.

A ativagdo usando sulfeto de sodio reduz a solubilidade dos minerais ¢ aumenta sua carga de super-
ficie negativa. (Bustamantes ¢ Shergold, 1983).

No entanto, a expressiva quantidade de particulas finas presentes no estagio de flotagdo leva a uma ne-
cessidade de dispersdo quimica antes do processo de sulfetizagdo (Baldoino, 2000).
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